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Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

Perguntas: / Questions


___________________________________________________

Pergunta nº: 216 /Question nº: 216

Título: /Title: Processamento de Eucalipto.
      Por: / By: Eduardo Neves
E-mail:  eduardo.assuncao@cenibra.com.br
Questão: /Question:

Celso, Olá como vai? Estou interessado em saber se existe algum estudo sobre as diferenças no processamento de eucalipto oriundo de sementes e clones, Basicamente, na preparação de cavacos. Li o capítulo 1 do online book que fala sobre "Casca da árvore do eucalipto", e todas as informações contidas no texto retratam perfeitamente o cotidiano do Pátio de madeira, porém, o fato de processar clones Urograndis será diferente de processar apenas Grandis?

_________________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Eduardo, muito obrigado por sua leitura do capítulo do meu livro virtual sobre os eucaliptos. Espero que você esteja cadastrado para receber a Eucalyptus Newsletter e o Eucalyptus Online Book. Caso ainda não, faça-o em www.eucalyptus.com.br.

Com relação à sua pergunta, há diferentes formas de se encará-la, mas a primeira delas é que também a madeira de E.grandis pode ser clonal e não apenas de mudas de sementes. Quando se trabalha com o melhoramento genético associado à silvicultura clonal, tendemos a buscar madeira de densidade mais uniforme e também as árvores são de dimensões mais regulares, com toras de diâmetros não tão variados. Dessa forma, independentemente se E.grandis ou E.urograndis, se estivermos falando de povoamentos clonais, estaremos com maiores chances de operações melhores na seção do pátio de madeira. Entretanto, se a madeira de E.grandis for de área plantada com mudas de sementes, a variação deverá ser bem maior, e também a própria densidade da madeira desse material poderá ser menor, além de mais variada. Significa então: toras mais variadas em dimensões e com eventualmente menores e mais variadas densidades de madeira. Isso corresponde também a diferenças em resistências dessas toras, pois a madeira tende a ser mais resistente conforme aumenta a densidade básica. Logo, verifique qual é a sua situação e retorne, caso ficar alguma dúvida.

Um abraço

Celso Foelkel

__________________________________________________

Outros Comentários: / Other Comments:

Por: / By: Por: / By: Eduardo Neves 
E-mail:  eduardo.assuncao@cenibra.com.br 
Celso, a nossa situação é de mistura de clones e sementes, sendo que, percebemos um melhor desempenho com aquela madeira oriunda de clones.
___________________________________________________
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