[image: image1.png]Eucalyptus Online Book
& Newsletter




[image: image3.png]=’ Celsius Degree / Grau Celsius




Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

Perguntas: / Questions


___________________________________________________

Pergunta nº: 218 /Question nº: 218

Título: /Title: Spruce.
 

      Por: / By: Alessandra Foresti Caldeira
E-mail:  alessandra.foresti@vcp.com.br
Questão: /Question:

Olá Professor, tudo bem?
Espero que sim.
Gostaria de saber qual o kappa de trabalho (cozimento) para o Spruce.
Aproveito para desejar um Feliz Ano Novo para o Sr. e toda a família!

Um abraço
Alessandra

_________________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Alessandra, dependendo da finalidade da celulose que se quiser produzir. Por exemplo, para uma pasta kraft para ser usada sem branqueamento para papelão ondulado, podemos ter números kappa elevados, entre 70 a 90. Para polpas para papéis kraft não branqueados, o número kappa pode ser de cerca de 50. Já para polpas kraft a branquear, entre 24 a 26, pois as polpas de "softwood" possuem fácil deslignificação com a aplicação da etapa de pré-O2. Caso não se usar de pré-O2, então o cozimento é levado até kappa 20.

Um abraço e obrigado por sua consulta.


Celso Foelkel

__________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:  

Por: / By:  
E-mail: 

___________________________________________________
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