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Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

Perguntas: / Questions


___________________________________________________

Pergunta nº: 306 /Question nº: 306

Título: /Title: Secagem da madeira de Eucalyptus.
      Por: / By: Carlos Eduardo Neves Monteiro
E-mail:  carlos@covembare.com.br
Questão: /Question:

Estamos tentando acertar a secagem de eucalipto de idade de 20 a 30 anos. Nossa estufa a vácuo não tem recursos de vapor, mudanças de temperatura e outros macetes na secagem. O colapso tem sido evidente principalmente nas madeiras mais espessas. Você tem alguma sugestão como vaporização, imersão em água quente?

_________________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Carlos, a secagem da madeira do eucalipto é dependente de uma série enorme de fatores para ser bem sucedida. Existe muito estudo aplicado sobre esse tema, mas tudo começa com a qualidade de sua matéria prima, que deve ser adequada e a mais uniforme possível. É importante se entender bem os efeitos das espécies, idade, umidade, tempo após colheita, estresses que a tora tenha sofrido, tipo de material se clonal ou de sementes, posição da tora na árvore, etc. Se você não tem condições de controlar isso, por razões diversas, até mesmo pela diversidade da madeira que o mercado lhe oferece, a solução está na adequação da sua tecnologia. Estou a lhe fornecer praticamente um curso de secagem, através da indicação de inúmeros artigos e apostilas, que recomendo que você os baixe e leia todos e com muita atenção. Em alguns dos artigos, se faz o estudo das duas técnicas mencionadas por você, pré-vaporização ou imersão em água. Os autores concluíram que essas técnicas ajudam, e as condições que usaram constam dos trabalhos.
Comece então lendo:

< http://www.ipef.br/publicacoes/seminario_serraria/cap11.pdf >;
< http://www.ufrrj.br/institutos/if/revista/pdf/v11a_2.pdf >;
< http://www.ufrrj.br/institutos/if/revista/pdf/vol102_2.pdf >.

Depois, navegue nos demais artigos, manuais e apostilas sobre secagem da madeira dos eucaliptos, bastante material para sua leitura:

< http://www.ipef.br/publicacoes/ctecnica/nr199.pdf >;
< http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr61/cap04.pdf >;
< http://www.ipef.br/publicacoes/docflorestais/cap10.pdf >;
< http://www.remade.com.br/revista/materia.php?edicao=79&id=516 >;
< http://inventabrasilnet.t5.com.br/forsol.htm >;
< http://www.dcf.ufla.br/Cerne/revistav3n1-1997/UMIDAD.PDF >;
< http://www.dcf.ufla.br/Cerne/Revistav11n1-2005/05%20artigo%20013%20Editorado.pdf >;
< http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11149/tde-01082002-163939 >;
< http://www.unb.br/ft/efl/arq_de_texto/prof_alexandre/als_secagem.pdf >;
< http://webmail.grad.ufsc.br/~tales/madeiras.htm >;
< http://www.scielo.br/pdf/rarv/v27n2/15941.pdf >;
< http://www.ufsm.br/cienciaflorestal/artigos/v8n1/art13v8n1.pdf >;
< http://home.utad.pt/~jlousada/Secagem_Brasil.PDF >;
< http://www.aeas.org.br/Apostilas/Apost-10.pdf >;
< http://www.aeas.org.br/Apostilas/Apost-10.pdf >.

Um abraço e sucessos
Celso Foelkel
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Por: / By:  
E-mail: 

___________________________________________________

� EMBED Word.Picture.8  ���








[image: image2.png]=’ Celsius Degree / Grau Celsius



_1238217664.doc
[image: image1.png]=’ Celsius Degree / Grau Celsius







