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Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

www.eucalyptus.com.br
www.celso-foelkel.com.br
Perguntas: / Questions


___________________________________________________

Pergunta nº: 549 /Question nº:  549

Título: /Title: Quantificação de kg/m³ para E. dunnii e E. benthamii.
Por: / By: Ricardo Naccarati

E-mail: ricardo@preservacao.org.br 
Questão:  /Question:

Olá Celso, quem te escreve é Ricardo Naccarati da ONG Preservação de Guarapuava, PR.

Celso, precisamos de uma informação a respeito da quantificação de kg/m³ de eucalipto, pois não conseguimos encontrar em lugar nenhum. Precisamos saber quantos kg por m³ têm os eucaliptos de duas espécies: Eucalyptus benthamii e Eucalyptus dunnii. Caso esta quantificação seja estimada, não tem problema. 

Agradeço muito a atenção e estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Ricardo Naccarati – ONG Preservação

(42) 3622-0777

www.preservacao.org.br  

______________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Caro Ricardo Naccarati,
Agradeço sua mensagem e seu interesse em conhecer mais sobre essas espécies de clima mais frio, apropriadas para sua região.

O Eucalyptus dunnii já é bem conhecido no Brasil e temos muitas empresas plantando regularmente suas árvores. A densidade básica de sua madeira está entre 0,48 a 0,51 g/cm³, o que significa entre 480 a 510 kg secos por metro cúbico sólido úmido (volume verde ou saturado, pode-se considerar que corresponda ao volume no abate da árvore).

Já sobre o E.benthamii temos pouquíssimas informações, exceto alguma coisa feita pela Embrapa Florestas e pelo Dr. Umberto Klock da UFPR. Relata-se que teria densidade básica similar às espécies E. grandis e E. saligna. Isso significa que seria um pouco menos denso que o E. dunnii, mas acho prematuro afirmar isso. Os relatos mencionados referem-se a densidades de 0,47 g/cm³, o que significaria 470 kg secos/m³ saturado.

Estamos falando em madeira sólida, está claro? Não estamos falando em estere. Se fosse em estere, dependeria muito dos diâmetros das toras e de sua forma. 

Um abraço
Celso Foelkel
__________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:  

Por: / By: 

E-mail: 
__________________________________________________
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