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Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

www.eucalyptus.com.br
www.celso-foelkel.com.br
Perguntas: / Questions


___________________________________________________

Pergunta nº: 630 /Question nº: 630

Título: /Title Informações sobre eucalipto em relação a produtividade e umidade para fins de queima como lenha.

Por: / By: Augusto Ferraz

E-mail: estagiarios@boviplan.com.br

Questão:  /Question:

Bom dia Dr. Celso,

Sou aluno da ESALQ e gostaria de saber algumas informações sobre eucalipto, como qual a umidade no corte para lenha e quanto tempo demora para secar, e qual a produtividade potencial e média de uma floresta com 6 e com 7 anos entre cortes. Existe alguma literatura onde posso achar essas informações?

 

Obrigado pela atenção e aguardo sua resposta,

 

Augusto Ferraz.

 ___________________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Augusto, bom dia, desejo sucessos em seus estudos na ESALQ.

As árvores do eucalipto no momento do abate são bastante úmidas e essa umidade é função da densidade da madeira. Quanto mais densa a madeira, menor é a umidade, pois sobram menos poros para serem preenchidos por água. Em geral essa umidade varia de 50 a 60% no abate.

Para lenha (uso energético) interessam madeiras secas, densas e com maior teor de lignina (mais carbono na sua constituição). Quase todas as caldeiras de biomassa queimam cavacos e casca com umidades que variam de 40 a 55%, mas o ideal seria ter valores de umidade menores. Há empresas que para conseguir isso deixam as toras secando no campo por cerca de 60 a 120 dias. A secagem ao tempo varia em função das condições climáticas, densidade da madeira, diâmetro das toras e retirada ou não da casca.

Estarei em breve escrevendo alguns capítulos sobre isso em meu Eucalyptus Online Book, mas será em 2010 ou 2011.

Enquanto isso, leia a seção do nosso capítulo 08 sobre uma comparação entre as madeiras de acácia negra e de eucalipto para fins energéticos. Basta acessar: 

http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/PT08_leguminosas.pdf
Em relação à produtividade florestal, isso varia enormemente em função da espécie, material genético melhorado, tipo de propagação (clones?), qualidade do sítio e da silvicultura empregada, número da rotação, etc., etc. Pode-se considerar que você encontrará valores que variam de 15 a 55 m³/ha.ano de material de fuste com casca.

 

Um abraço e sucessos

Celso
 _______________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:  

Por: / By: 
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