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Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

Perguntas: / Questions


___________________________________________________

Pergunta nº: 64 /Question nº: 64

Título: /Title: Contaminantes em cavacos.
      Por: / By: Eduardo Neves
E-mail:  assuncao@cenibra.com.br
Questão:  /Question:

Celso, gostaria, se possível, que você me esclarecesse quais as normas que padronizam a correta forma de realizar análises de teor de rejeitos em cavacos para celulose no âmbito do ABNT e da TAPPI.

Att.: Eduardo Neves.
_________________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Caro Eduardo,
A ABNT não dispõe de metodologia padronizada para isso, mas a TAPPI tem um método de 1999 sobre como se determinar os teores de contaminantes naturais (pedra, casca, areia, etc) em cavacos que serão utilizados para produção de celulose. O método tem o número TAPPI T265cm-99 (Natural dirt in pulp chips). Caso você não o obtenha pela web ou na biblioteca da CENIBRA, poderei lhe conseguir.
Um abraço
Celso Foelkel

__________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:  

Por: / By: Eduardo Neves
E-mail:  assuncao@cenibra.com.br 
Celso, se você tiver este procedimento digitalizado, favor enviar-me, pois já tentei fazer a pesquisa no site da TAPPI, mas não obtive sucesso.

Att.: Eduardo Neves.

P.S.: A minha pesquisa é sobre a determinação dos seguintes contaminantes pós picagem da madeira: Cascas, finos, oversize e o tamanho da amostra para análise estatística.

___________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:  

Por: / By: Celso 
E-mail: foelkel@via-rs.net
Eduardo, estou enviando.
Celso

___________________________________________________
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