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Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

www.eucalyptus.com.br
www.celso-foelkel.com.br
Perguntas: / Questions


___________________________________________________

Pergunta nº: 669 /Question nº: 669

Título: /Title: Secagem e empenamento da madeira.
Por: / By: Adelino Faria dos Santos Filho 

E-mail: thullyartes@itelefonica.com.br

Questão:  /Question:

Olá, gostaria de uma ajuda.

 

Comecei a produzir portas com a madeira Pinus elliottii, mas tem um problema: depois de pronta, tende a empenar, (torcer, cochar). O que posso passar na madeira para que isso não aconteça, e que pode fazer as portas, ficarem perfeitas? Desde já agradeço a atenção.

 

Adelino Faria dos Santos Filho 

_______________________________________________
Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

 

Caro Adelino, o maior causador de empenamentos e do trabalho inadequado da madeira é a forma como ela é secada. Sugiro você ler os artigos abaixo e comparar com a forma como sua madeira vem sendo processada antes mesmo de serem produzidas as portas.

Um abraço

Celso Foelkel
 

 

http://sbrtv1.ibict.br/upload/sbrt5419s.html
 

http://www.abimci.com.br/sistadm/arquivos/50/Defeitos%20de%20Secagem.pdf
 

http://www.remade.com.br/pt/revista_materia.php?edicao=68&id=266
 

http://www.moritoebine.com/secagemnatural.pdf
 

http://www.ipef.br/tecprodutos/defsecagem.asp
 

http://www.ipef.br/publicacoes/docflorestais/cap10.pdf
 

http://sbrtv1.ibict.br/upload/sbrt5215.pdf?PHPSESSID=55ffa74ec891d4dd73f83cdc7e6b1dd5
 

http://dspace.c3sl.ufpr.br:8080/dspace/bitstream/1884/10980/6/capitulo%204.pdf
 

http://www.aaende.org.ar/sitio/biblioteca/material/T-070.pdf
_______________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:  

Por: / By: 

E-mail: 
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