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Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

www.eucalyptus.com.br
www.celso-foelkel.com.br
___________________________________________________

Perguntas / Questions


___________________________________________________

Pergunta nº: 800/Question nº: 800

Título: /Title: Eucalyptus paniculata para postes.

                   Por: / By: César Augusto Sandri

E-mail: cesarsandri27@hotmail.com

Questão: /Question:

Sr.Celso,
 
Vi o seu email na internet e tomei a liberdade de lhe escrever para fazer uma consulta:
Seria sobre o Eucalyptus paniculata.
 
-ele é o que apresenta madeira de maior durabilidade natural? Se não qual é?
 
-ele tem bom desenvolvimento se plantado em GOIÁS? Aqui tem uma estação de seca que vai de junho à agosto.
 
-Qual seria o volume de lenha produzido aos 7 anos ?Já li que ele tem um crescimento lento, é muito mais que o grandis por exemplo?
 
Se pudesse me responder essas dúvidas lhe ficaria muito grato. 
 
Por favor me envie a resposta por esse e-mail , pois vi sua pagina de perguntas e respostas em forma de PDF.
 
Muito Obrigado!
 
César Sandri
_________________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Caro César, boa tarde.

No Brasil, por norma definida pela ABNT, todos os postes de madeira para eletrificação devem ser eucalipto, mas tratados pelo uso de preservativos tipo CCA (cobre cromo e arsênio) ou CCB (cobre cromo boro). A durabilidade de postes assim tratados varia entre 15 a 20 anos, depende muito da espécie, da densidade da madeira e das condições ambientais onde está o poste.

Não se recomenda usar postes sem tratamento, mesmo sendo de Eucalyptus citriodora  (o conhecido "cheiroso") ou de E.paniculata (o tal "ferrinho").

Qualquer poste exige monitoramente de seu nível de apodrecimento através de testes especializados. Em breve estarei escrevendo algo sobre postes em minha Eucalyptus Newsletter.

Entendo a sua simpatia pelo Eucalyptus paniculata, ele definitivamente é um dos mais resistentes ao apodrecimento pelo seu cerne rico em extrativos e densidade da madeira alta. Mas lembre-se do que já lhe mencionei,  o solo é o maior de todos os decompositores de matéria orgânica e qualquer madeira sem adequado sistema de preservação pode durar pouco tempo (no máximo uns 5 anos e já terá se desestabilizado na base)

Seguem algumas literaturas interessantes para sua leitura:

http://www.amigosdocampo.com.br/downloads/catalogos/manual_de_cerca.pdf 

http://www.monumenta.gov.br/upload/Caderno%20Madeiraweb_1173383037.pdf
http://planetasustentavel.abril.com.br/download/manual_uso_sust_na_cons_civil.pdf
Um abraço e boa sorte
Celso Foelkel
 __________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:  

Por: / By: 

E-mail: 
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