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Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

Perguntas: / Questions


___________________________________________________

Pergunta nº: 148 /Question nº: 148

Título: /Title: Densidades de madeiras de eucaliptos.
      Por: / By: gd.dias
E-mail: gd.dias@ig.com.br  

Questão: /Question:

Quais as densidades medias dos diversos tipos de eucaliptos mais plantados no Brasil?
_________________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Caro gd.dias

A maneira mais usual de se medir a densidade em madeiras pelos florestais é através da densidade básica. Ela consiste na relação entre o peso seco de madeira por unidade de volume verde, ou seja, o volume acima do ponto de saturação das fibras, quando o volume da madeira está em seu máximo e não mais incha por mais água adicionada.
Dentre os Eucalyptus plantados no Brasil, temos os de baixa densidade básica (E.grandis, com 0,35 a 0,45 g/cm³), os de média densidade (E.saligna, E.urograndis, E. urophylla, E.viminalis, dentre outros, com densidades entre 0,48 a 0,60 g/cm³)e os de alta densidade básica (Corymbia citriodora, E.paniculata, com densidade entre 0,7 a 0,8 g/cm³). Evidentemente, a densidade básica interfere na utilização das madeiras, conforme ela seja mais indicada para serraria (E.grandis), ou para celulose e papel (média densidade), ou para produção de carvão vegetal (E.paniculata).

Um abraço

Celso Foelkel

__________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:  

Por: / By:  
E-mail: 

___________________________________________________
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